
Gallium Oxide Powder

1)  Impurity （example） unit: ppm

2) Bulk Density（reference only） 0.30～0.50 g/cm3

Powder diameter (μm)
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Particle Size Distribution

Ag Bi Ca Cu Fe In Na Ni Pb Si Sn Zn

5N Spec ≦1 <3 ≦1 ≦1 ≦1 ≦1 ≦1 ≦1 ≦1 <3 <3 ≦1
Typical <1 <3 <1 <1 1 <1 <1 <1 <1 1 <3 <1

4N Spec ≦10 ≦10 ≦10 ≦10 ≦10 ≦10 ≦10 ≦10 ≦10 <5 ≦10 ≦10
Typical <1 <3 <1 <5 1 5 <1 <1 <1 <3 <3 <1


